
Primi test, i provini si
sono biodegradati

Eliminazione caseina e 
nuovi dosaggi

Prova senza glicerolo

Prova stampo di 
grandi dimensioni

Prime sperimentazioni con 
albume d’uovo

Raggiungimento del
rapporto ottimale delle dosi

Utilizzo molle a tazza

Prova stampo a mattonella

Test sovrastampaggio

Inizio collaborazione con
l’ITIS “Enrico Fermi” di Ascoli Piceno

Test verniciatura

Bioplastica
da fondi di ca�è

Tesi di laurea:  “Oggetti realizzati in bioplastica ottenuta da fondi di ca�è”
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